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ABSTRACT 

Topological nature in crystallization of polymers was studied by using isotactic polypropylene (iPP) as 

a typical model of stereoregular polymers. From the following results, topological mechanism of the crystal 

growth and the formation of superstructure were universally confirmed for polymers. 

A method to determine a reliable Tm0 was proposed by using the Gibbs-Thomson plot. It is important to 

eliminate lamellar thickening by using thick lamellae (lamellar thickness > 20nm) and the e百ectof the “melting 

kinetics" on melting temper瓜ure(Tm) by applying slow heating (heating rate三O.OIK/min).One typical experi-

mental method is to use optical microscope (OM) and transmission electron microscope (TEM) for the mea-

surements of Tm and lamellar thickness (l), respectively. Another typical method is to use differential scanning 

calorimeter (DSC) and TEM. Ass result, Tm0=186.1°C was obtained for iPP (Mn=64xl03). Tm0 increased with 

increase of molecular weight (M). 

Solid to solid transition （α乙α2’formtransition) was also confirmed by the breakings in slopes of l 

against Tc and that of Tm against Tc. It was also confirmed thatα2’phase of iPP is a mobile phase by experimental 

facts that land Tm increased significantly in α2’phase due to the significant lamellar thickening during isother『

mal crystallization. The transition temperature (Ta2-a2・) also increased with increase of M. 

A power law of M dependence of lateral growth rate (V) of iPP, Vi民 M-H, where H=0.6 was obtained. It 

was shown that Vis strongly controlled by the chain sliding diffusion within the interface between crystalline 

phase and the melt. Power Hs of iPP (HiPP) were smaller than that of polyethylene (PE) (HPE). H，四 isclose to HPE 

of hexagonal phase, because chain conformation of iPP is similar to that of hexagonal phase. It was concluded 

that the difference in H was caused by chain packing in the unit cell due to the chain conformation. 

It was also found quantitatively that the degree of cross-hatching decreased with increase of tacticity 
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and crystallization temperature. It was shown that chain sliding diffusion occurred easily when defect of mol-

ecules decreased or crystallization temperature became high. It was concluded that the topological nature of 

polymers also controls the formation of superstructure. 

Keywords 

crystallization, equilibrium melting temperature, the Gibbs-Thomson plot, molecular weight depend-

ence, isotactic polypropylene, lateral growth rate, morphology 

第 1章序論

「高分子の結晶化は長いひも状の分子鎖が融液中の複雑な絡み合いを解消しつつ結晶格子上へと滑

り拡散しながら整列していくトポロジー的過程である」という「結晶化の滑り拡散理論」を彦坂らは

提唱したが、その分子論的実体解明は重要な未解決課題である。 1,2また、結品成長速度は過冷却度

(!l T二 Tm0- TJ の関数である。ここで、 Tm0は平衡融点、 7：は結品化温度である。従って、結晶

成長研究上「 1~11° の決定J は重要不可欠であるが、多くの高分子で成功しておらず、重要な未解決問

題である。上記の問題を、彦坂らはらせんなどの立体規則性を持たないポリエチレン（PE）につい

て解明しつつあるが、高分子の重要な特徴である立体規則性を持つ場合にも普遍的に解明できるか否

かは明らかでない。

「雨虫点（Ti は結品サイズ（！）の逆数に比例して降下するJという「融点降下に関するギ、ブス一

トムソン（G-T）式」はよく知られている。 3無限大のlの結晶の Trである Ti,

定法は、 Tin対 llプロットで無限大のlに外挿した Tmを求める G-Tプロット法である。長い間高分

子の信頼できる Ti11°が得られなかった理由は、多くの高分子結晶はlが十nm程度という著しく薄い

板状結晶（ラメラ）であり Ti11測定中に I（厚み）が増加すること、 Tmが昇温速度（13）に影響され

ることにより、 Ti11とlの対応が正しくなかったためである。

Fischerは、 lが小さいほど、アニール温度が高いほど短時間でlが増大することを示した 0 clこの

ようなラメラの厚化はlが大きいほど起こり難く、好ましい。彦坂らは、分子鎖のパッキングが緩く

滑り拡散が顕著ないわゆる mobile相で厚いラメラが生成することを示した。我々は、アイソタク

チックポリプ口ピレン (iPP）のα2相が高温でmobile相であるα2’相に転移し、厚いラメラが得ら

れることを見出した。 α2-a2＇転移温度は 159.3℃であった。しかし、この転移はX線で得られたわ

ずかな熱膨張係数の変化に基づき、十分に検証されていない 0 :J 

］~Tl の 0 依存性の理由は知られていなかったが、最近戸田らによって“melting kinetics，，による

Tmの0依存性の理論が提唱され、過熱により融解が進むことが示されたJ戸田によると βで測定さ

れた丸山川）は、 Tm(/3)=p13 z十九で与えられる。ここで、 p、zは定数である。 βlimo玉川

=Tinによって“meltingkinetics，，に影響されない Tmが得られることが示された。

彦坂らは、成長速度 nうの分子量 （M）依存性は臨界核生成によらず、分子鎖の自己拡散により

支配されることを示した。 I,：！つまり、よく知られた 2次元核生成律速型の成長速度の式 V=Dexp(-

l:!.G* I kT）において voeD、Aσ＝」定であった。ここで、 Dは分子鎖の自己拡散定数、 l:!.G＊は臨界核

形成の自由エネルギーである。また、彼らは VのM依存性が VoeM~H という power lawを示すこ

とを見出した。ここでHは定数で、 PEではH二 1.7（斜方品）およびHニ0.7（六方晶）であった。 H

の異なる理由には、斜方品相中ではきつい分子鎖のパッキングにより分子鎖の滑り拡散が困難で、~－~
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方、六方晶相中では分子鎖が回転しているrod状の構造で、パッキングが緩く滑り拡散が容易であるこ

とが考えられた。従って「高分子の結晶成長において結晶・融液界面または核内での分子鎖の滑り拡

散が決定的に重要である」というトポロジー的メカニズムが明らかにされた。 rod状の立体規則性高

分子では小さなHが期待されるが、現在のところ検証されていない。

また、高分子の特徴はラメラや球晶という階層構造をもつことである。このような高次構造は

分子鎖の滑り拡散の影響を受けることが予想される。厚いラメラとmobile相中の滑り拡散との関係

は示されたが、立体規則性高分子の他の高次構造で示された例はない。

本研究の目的は、立体規則性高分子について①高分子の Tm0決定法を確立すること、② Tm0のM

依存性を明らかにすること、③ VのM依存性を明らかにすること、及び④高次構造形成における滑

り拡散の影響を示すことにより、結晶成長のトポロジー的メカニズムの普遍性を検証することであ

る。本研究では、立体規則性高分子のモデル物質である iPPを試料として用いた。

第 2章 光学顕微鏡により決定された高立体規則性

アイソタクチックポリプロピレンの平衡融点

本章の第一の目的は Tm0決定法を確立することである。第二の目的はα2-a2＇~え移を検証すること

である。 148～166℃で等温結晶化を行い、結晶化物の融解挙動を光学顕微鏡で、ラメラは透過型電

子顕微鏡（TEM）で観察した。

本章では以下のことが明らかになった。 mobile相で Tm測定中に厚化しない厚いラメラが得られ

た。また“meltingkinetics，，の影響を無視できる 8壬O.OlK/minで Tm測定を行った。これらの

実験的根拠は第3章で示す。球晶は2段階で融解した。融解の最高温度（Tm.max='I'in(OM））は最も

厚いラメラのfUmax）に対応するので、 T」OM）と ln

Tm0 = 186.1℃を得た。本方法により、信頼できる Tm0が得られることが示された。

また、 Tn

結果と対応する 159.3。Cのbreakingが見られ、 α2-a2’転移が検証された。厚いラメラが生成するこ

とから α2’相がmobile相であることが検証された。

第3章 示差走査熱量計により決定された高立体規則性

アイソタクチックポリプロピレンの平衡融点

本章の第一の目的は、ラメラ厚化と Tmにおける“meltingkinetics，，の影響を示すことである。

第二の目的は、典型的な測定手段のーっとして示差走査熱量計（DSC）と TEMを用いた Tm0決定法

を確立することである。

本章では以下のことが明らかになった。 DSCでも顕微鏡と対応する 2段階融解を示したので、厚

いラメラに対応する高温側の融解ピーク温度を Tin( Tm(DSC））とした。 148℃以上で結晶化した厚

いラメラは Tm測定中に厚化しないことがわかった。また、戸田の理論に基づき“meltingkinetics" 

の影響を受けない Tn

された。

ラメラ体積のtlに対する関数（X(t1））がDSCカーブに対応するという理論を構築し、これに基づ

いて比較すると X(Z-1）のプロファイルはDSCカーブと良く一致した。 Tn/DSC）と温度の関数である

DSCプロファイルにおける温度の平均値（くわ）が対応したことから、 Tm(DSC）はlの重み付け平均
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値（くl））と対応することが明らかになった。これらによる GTプロットから第2章で得られた値と

よく一致する Tm0= 186.2℃を得た。また、 dT,」DSC)/dTcのbreakingによってもα2-a2＇転移が検

証された。

第4章 高立体規則性アイソタクチックポリプ口ピレンの平衡融点の分子量依存性

本章の第一の目的は、第2章、第3章で確立した Tn

存性を明らかにすることで、ある。第二の目的はα2-a2’転移温度のM依存性を示すことである。 Mの

異なる 4種類の iPPを試料に用いた。

本章では以下のことが明らかになった。融解挙動やラメラ構造はMに依存しなかった。 Tm0はM

とともに増大した。これはFloryとVrijによって分子末端のエントロビーの効果であると考えられ

た。 7また、 Tm0と対応してα2-a2＇転移温度も Mとともに増大することが示された。

第 5章 アイソタクチックポリプロピレンの沿面成長速度の分子量依存性

本章の目的は、立体規則性高分子で成長速度（V)のMに関するpowerlawが成り立つことを検

証し、トポロジー的メカニズムの普遍性を示すことである。第4章と同じ試料を用い光学顕微鏡で結

品化の様子を観察した。 Vの企T依存性の解析は第4章で得た Tm0を用いた。

本章では以下のことが明らかになった。 VのM依存性は分子鎖の拡散に依存し臨界核形成によら

ないことが示された。 vex:JvtH = Mo.6が得られ、立体規則性高分子でも「VのMに関するpowerlaw」

が成り立つことが検証された。 iPPのH=0.6はPEの日＝1.7（斜方晶）より小さく H=0.7（六方晶）

と近かったので、分子鎖の滑り拡散が容易なことが明らかになった。このように、結晶成長における

トポロジー的メカニズムが立体規則j性高分子でも検証された。 8.9

第6章 アイソタクチックポリプロピレンの球晶構造の立体規則性依存性

本章の目的は、高分子の高次構造形成における滑り拡散の重要性を示すことである。分子構造欠陥

が多いと滑り拡散し難いことが期待されるので、欠陥数の異なる3種類のiPPを用いて種々の温度で

等温結品化を行い、球品を光学顕微鏡、 TEMで観察した。

本章では以下のことが明らかになった。欠陥の増加や結晶化温度の低下により、 iPPに特徴的な高

次構造であるラメラが交差したクロスハッチが減少したことから、欠焔や低い結晶化温度により滑り

拡散が抑制され結品に取込まれなかったループ状の分子鎖が高次構造形成の起源になることが明らか

になった。このように、滑り拡散と高次構造の関係から高分子鎖のトポロジー的本性の重要性が示さ

れた。

第 7章結論

Tn 

規員lj性高分子でも結品成長と高次構造形成において高分子鎖の滑り拡散が決定的に重要であることが

示され、高分子の結晶成長のトポロジー的メカニズムの普遍性が検証された。
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